Експериментальна  задача  № 2  (10кл)

Задача складається із двох основних етапів: 

1. Визначення геометричних розмірів стрічки скотча: товщини h і довжини l0.

2. Визначення сили і роботи по розмотуванню стрічки, а також питомої поверхневої енергії адгезії.

1. Визначити геометричні розміри можна декількома способами. Наприклад, не розмотуючи цілий скотч, виміряти лінійкою зовнішній d2 та внутрішній d1 діаметри рулону і зміну зовнішнього діаметру 
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 при розмотуванні декількох десятків витків N скотчу. Товщина скотчу:
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м = 0,04мм.

Похибка вимірювання товщини стрічки буде значною через невелику різницю діаметрів 
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Довжину скотчу можна визначити, використовуючи значення вже відомих діаметрів:
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Цей спосіб, хоч і не потребує додаткових вимірювань, але має значну похибку, пов’язану із похибкою вимірювань h.
Також можна визначити l0 використовуючи співвідношення маси відмотаного скотчу m відомої довжини l і маси нерозмотаного скотчу m0 (без маси шпулі). Ці маси визначаємо, використовуючи важільні терези із лінійки та монет (правило моментів):
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Похибка цього методу: 
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2. Для вимірювання сили F складаємо установку, подібну до тої, що зображено на рисунку 1.
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Проводимо вимірювання і данні заносимо до таблиці

	№
	aм, м
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	F, Н

	1
	…
	…
	…
	…

	..
	…
	…
	…
	…


Силу розраховуємо за формулою:
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де 
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m

– маса монет; 
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m

– маса лінійки (її можна знайти за допомогою монет та правила моментів). 

За визначеними силою F та довжиною l0 визначаємо роботу по розмотуванню рулону:
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а також питому поверхневу енергію адгезії:
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де b = 18 мм – ширина скотчу.

Оцінюємо точність отриманих результатів:
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Рис.1
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